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1 Характеристика испытываемого образца: "Камень бутовый РВ-О-200-Р25 8М 263:2005 уч. Егоровка '). Условия испытания: температура воздуха ]8':'С, относительная влажность 68%.
3 Результаты испытаний,
	№
пробы 
	Наименование материала 
	Измеряемые
характеристики (параметры) 
	НД на технические требования №
пункта 
	НД на методы испытания, № пункта 
	Единица измерения 
	Норма требования НД 
	Результаты испытания 
	Приме​чание 

	1 
	2 
	.3 
	4 
	5 
	6 
	7           _ 
	8 
	9 

	547-2 
	Камень бутовый РВ-О-200-Р25
5М 263:2005 
	1 Плотность 
	8М 263: 2005 п. 3.1 
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16.1 
	кг/м 
	Более 1800 тяжелый 
	2057 О 
	

	
	
	2 Предел прочности при сжатии 
	8М 263: 2005 п, 4.2.1 таб. ] 
	8М 263:2005 п. 6.3.1 
	% 
	20-30 (200-300) 
	24,5 (245) 
	

	
	
	Марка 
	
	
	
	200 
	200 
	

	
	
	3 Водопоглощение 
	8М 263: 2005 п. 4.2.3 
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 
	% 
	Не более 30 
	6,5 
	

	
	
	4 Морозостойкость 
	8М 263:2005 п. 4.2.2 таб. 2 
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.1 
	Циклы 
	Р25 
	Б 25 
	

	
	
	- потеря массы после истирания 
	
	
	% 
	Не более 10 
	1,2 
	

	547-2 
	
	5 Удельная эффек​тивная активность естественных радионуклидов 
	ЗМ 263: 2005 п. 4.2.7 
	ГОСТ 30 108-84 
	Бк/кг 
	300 
	114 
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Проба камня бутового РВ-О-200-Р25 ЗМ 263:2005 соответствует требованиям 5М 263:2005 п.п. 3.1, 4.2.2 таб. 2, 4.2.3, 4.2.7.
